


라펠 핀 도금 옵션: 폴리시드, 앤티크, 블랙 니켈, 듀얼톤, 샌드블라스트 마감의 외관, 마모, 비용

Details
빠른 답변: 다이 스트럭 금속 라펠 핀의 주요 도금 옵션은 폴리시드, 앤티크, 블랙 니켈, 듀얼톤, 샌드블라스트입니다. 앤티크는 마모를 가리고 작은 글씨를 선명하게 해 줍니다. 폴
리시드는 광이 나지만 흠집이 가장 먼저 보입니다. 듀얼 도금은 비용과 일정 위험이 가장 큽니다.

대부분의 구매자는 평평한 색상 견본이나 광택 있는 디지털 렌더링을 보고 라펠 핀 도금 옵션을 고릅니다. 문제는 핀이 도착했을 때 시작됩니다. 같은 릴리프 디자인이 앤티크 골드에
서는 선명하고 격식 있게 보이지만, 폴리시드 골드에서는 사무실 조명 아래 글자가 사라지는 거울처럼 바뀔 수 있습니다. 블랙 니켈에서는 테이블 건너편에서 아무도 읽을 수 없는 어
두운 얼룩으로 가라앉을 수 있습니다.

이런 실수는 비용이 큽니다. 도금은 한 번에 배치 전체에 적용되기 때문입니다. 한 공개 게시물에서 독립 크리에이터 한 명은 다이 스트럭 생산 건에 대해 공장에 잘못된 도금 옵션을
전달했다고 설명했습니다. 주문 전체를 다시 제작해야 했고, 그는 선주문 고객 모두에게 연락해 수정된 핀을 기다릴지 처음 버전을 받을지 물어봐야 했습니다. 다른 크리에이터는 밝
은 마감 위로 작은 찍힘과 흠집이 드러나 배치의 절반도 안 되는 수량만 판매할 수 있었다고 보고했습니다. 두 문제 모두 금속에서 시작된 것이 아닙니다. 핀이 실제로 어떻게 보이고
착용될지 확인하지 않은 마감 결정에서 시작되었습니다.

이 가이드는 HR 팀, 시상 프로그램 관리자, 협회, 브랜드 구매 담당자를 위한 것입니다. 각 마감이 돌출부와 함몰부 금속에서 어떻게 작용하는지, 일상 착용에서 무엇이 가장 먼저
변하는지, 각 선택이 단가와 생산 시간에 어떤 영향을 주는지 다룹니다. 다이를 제작하기 전에 결정을 내릴 수 있도록 하기 위해서입니다.

이 가이드의 내용

도금이란 무엇이며 마감과 어떻게 다른가?1.
돌출부와 함몰부 금속에서 각 마감의 모습2.
마감을 선택하고 명시하는 여섯 단계 방법3.
외관, 마모, 비용, 시간 기준 라펠 핀 도금 옵션 비교4.
도금 선택이 안전 규정 준수에 영향을 주는가?5.
자주 묻는 질문6.
핵심 요약7.

도금이란 무엇이며 마감과 어떻게 다른가?
도금 은 전기도금으로 모재 위에 입히는 얇은 금속층이며, 핀에 금, 은, 니켈, 구리 또는 블랙 니켈 같은 색을 부여합니다. 한편 마감 은 표면 전체의 공정 조합입니다. 도금 색에
하나 이상의 기계적 또는 화학적 처리를 더합니다. 거울 연마, 샌드블라스트(연마재로 질감 내기), 산화 처리(금속을 화학적으로 어둡게 만든 뒤 돌출부를 다시 광택이 나도록 문지
르는 방식)가 여기에 해당합니다. 두 핀이 같은 “골드 도금”을 공유하더라도 하나는 폴리시드이고 다른 하나는 앤티크 처리되었다면 전혀 다르게 보일 수 있습니다.

이 차이는 다이 스트럭 핀에서 가장 중요합니다. 다이 스트럭 핀에는 에나멜 색이 없으므로 돌출부와 함몰부의 대비는 전적으로 마감에서 나와야 합니다. 스탬핑 자체의 원리를 다시
확인하고 싶다면 우리의 맞춤형 다이 스트럭 핀 가이드를 참고하세요. 해당 가이드는 공정과 소재를 다루며, 이 글은 표면에만 집중합니다.

마감 선택은 틈새 결정이 아니라 대규모 물량과 관련된 결정이기도 합니다. 미국 판촉물 유통업체들의 매출 규모는 $26.78 십억이었고, 기준 연도는 2024년입니다. 이 수치
는 PPAI의 2024 판매량 보고서[1]에 따른 것이며, 해당 보고서의 분류 체계는 라펠 핀을 시상품과 나란히 둡니다. IBISWorld[2] 는 매출 기준으로 이 산업 규모를 약
$22.4 십억으로 추정하며, 기준 연도는 2026년입니다. 두 수치는 산출 방법이 달라 직접 비교해서는 안 됩니다. 제품 단위로 보면 Dataintelo[3] 는 전 세계 핀 버튼
시장 규모를 약 $2.8 십억으로 추정하며, 기준 연도는 2025년입니다. 금속 핀이 차지하는 비중은 54.3%입니다. 다이 스트럭 핀만 따로 분리한 공개 데이터는 없지만,
그 비중에 속한 금속 핀은 모두 공장을 떠날 때 도금 결정이 함께 따라갑니다.

https://kr.zigpac.com/custom-badges/custom-die-struck-lapel-pins.html
https://www.ppai.org/wp-content/uploads/2025/02/2024-PPAI-Sales-Volume-Report.pdf
https://www.ibisworld.com/united-states/industry/promotional-products/1440/
https://dataintelo.com/report/global-pin-buttons-market


돌출부와 함몰부 금속에서 각 마감은 어떻게 보일까?
다이 스트럭 핀에서 돌출부는 다이가 남겨 둔 높은 부분, 즉 윤곽선, 글자, 테두리를 말합니다. 함몰부는 그 주변의 낮은 면입니다. 각 마감은 이 두 영역을 다르게 처리하며, 그 처
리 방식이 가독성, 마모가 드러나는 방식, 공장이 해야 할 작업량을 결정합니다.

폴리시드(밝은) 도금

외관: 돌출부와 함몰부 모두 하나의 밝은 색으로 도금됩니다. 돌출부는 거울처럼 연마되고, 함몰부는 대개 질감 처리되어 디자인이 여전히 구분되도록 합니다. 폴리시드 골드나 실버
는 격식 있고 가치가 높아 보입니다. 일상 마모: 거울 같은 표면은 한 번 만지는 것만으로도 지문이 남고, 몇 주간 정상적으로 착용하면 미세한 잔흠집이 생깁니다. 운송이나 대량
포장에서 생긴 찍힘이 이 마감에서 가장 잘 보입니다. 비용과 시간: 보통 기준이 되는 마감이며, 추가 산화 처리나 마스킹 공정이 없습니다. 적합한 용도: 큰 글자가 들어간 단순하
고 굵은 디자인. 임원 선물이나 기념 시상품처럼 라펠에 달기보다 발표 케이스에 담겨 보관되는 경우가 많은 제품에 적합합니다.

앤티크 도금(골드, 실버, 구리, 황동)

외관: 핀을 도금한 뒤 화학적으로 어둡게 만들고, 릴리프 연마로 돌출된 높은 부분만 다시 밝은 금속이 드러나게 합니다. 함몰부는 어둡게 남아, 조각된 듯한 전통적인 대비를 줍니
다. 일상 마모: 앤티크는 가장 관대한 마감입니다. 마찰로 돌출부가 연마되는데, 앤티크 처리는 원래 그렇게 설계된 것이므로 마모가 손상보다는 개성처럼 보이는 경향이 있습니다.
약점은 함몰부의 어두운 층입니다. 강한 금속 광택제 딥 처리나 연마 세정제가 이 층을 벗겨낼 수 있습니다. 비용과 시간: 산화 욕조 공정과 수작업 또는 텀블 릴리프 연마 단계가
추가됩니다. 따라서 가격이 다소 높아지며, 기준 샘플을 합의하지 않으면 배치마다 어두운 정도가 더 다를 수 있다고 예상하세요. 적합한 용도: 빽빽한 글자, 씰, 크레스트, 근속 연
수 핀, 유니폼에 매일 착용하는 제품 전반. 작은 글씨가 있는 디자인에는 앤티크 골드 도금을 기본 추천으로 합니다.

블랙 니켈 도금

외관: 핀 전체에 어둡고 연기 같은 건메탈 톤이 깔립니다. 현대적이고 절제된 느낌을 줍니다. 돌출부와 함몰부가 같은 어두운 색을 공유하기 때문에, 대비는 광택과 질감의 차이에서
만 나옵니다. 일상 마모: 블랙 니켈 마감은 지문을 잘 가립니다. 다만 깊은 흠집은 더 밝은 하층 금속을 드러낼 수 있고, 그 부분은 어두운 표면과 대비되어 뚜렷하게 보입니다. 비
용과 시간: 많은 공장에서 이 도금조는 특수 공정이므로 추가 요금이 붙거나 해당 도금조의 일정에 따라 달라질 수 있습니다. 견적을 받을 때 두 가지 모두 확인하세요. 적합한 용
도: 테크 브랜드, 미니멀한 마크, 어두운 의류에 다는 핀. 세밀한 글자에는 샌드블라스트나 두 번째 도금 색과 함께 쓰지 않는다면 피하세요.

듀얼 도금(투톤)

외관: 한 핀에 두 가지 도금 색을 씁니다. 보통 돌출부는 골드, 함몰 면은 실버나 니켈이며, 반대인 경우도 있습니다. 에나멜 없이 가능한 가장 강한 색 분리를 줍니다. 일상 마모:
마감은 구성하는 두 도금과 같은 방식으로 마모됩니다. 특정 위험은 경계선입니다. 마스크가 살짝 어긋나면 1가지 색이 다른 색 쪽으로 번질 수 있습니다. 비용과 시간: 보통 가장



비싸고 가장 느린 마감입니다. 마스킹, 두 번째 도금조, 추가 검사가 필요하며, 추가되는 단계마다 배치가 불합격 처리되어 다시 작업해야 할 지점이 하나씩 늘어납니다. 적합한 용
도: 프리미엄 등급 시상품, 기념 에디션, 그리고 두 금속 색이 의미를 전달하는 로고. 예를 들어 실버 방패 위의 골드 엠블럼 같은 경우입니다.

샌드블라스트 마감

외관: 함몰부, 때로는 표면 전체가 도금 전에 고운 연마재로 블라스팅되어 서리 같은 무광 질감이 남습니다. 폴리시드 돌출부와 함께 쓰면 하나의 색 안에서도 깔끔한 대비를 줍니다.
일상 마모: 무광 질감은 거울 연마보다 지문과 가벼운 스크래치를 훨씬 잘 가립니다. 약점은 시간이 지나면서 피지와 먼지가 질감 사이에 쌓여 윤기가 떨어질 수 있다는 점입니다.
천이 아니라 부드러운 브러시로 관리해야 합니다. 비용과 시간: 블라스팅 단계가 추가되지만, 이는 종종 표준 다이 스트럭 생산에 포함되어 있습니다. 견적에 이것이 포함되어 있는
지 확인하세요. 적합한 용도: 깔끔한 현대적 로고, 그리고 폴리시드, 블랙 니켈, 듀얼 도금과 대비를 이루는 파트너 마감으로 적합합니다. 샌드블라스트 핀 마감은 세밀한 글자가 있
는 디자인에서는 단독으로 쓰이는 경우가 드뭅니다.

마감을 어떻게 선택하고 명시할까? 여섯 단계
아래 단계는 마감 결정만 다루며, 견적, 시안 확인, 생산 승인은 다음 문서에서 자세히 다룹니다: 다이 스트럭 핀 구매 가이드.

대비 요구사항에 맞춰 아트워크를 점검하세요. 반드시 읽혀야 하는 요소를 하나씩 세어 보세요: 이름, 날짜, 라틴어 명구, 세밀한 테두리. 디자인이 작은 글씨에 의존한다1.
면 앤티크 도금이나 폴리시드와 샌드블라스트 조합으로 시작하세요. 하나의 굵은 형태라면 폴리시드나 블랙 니켈이 잘 맞습니다.
마감을 핀이 착용되는 방식에 맞추세요. 유니폼이나 넥스트랩에 매일 착용하는 핀에는 앤티크나 샌드블라스트처럼 마모에 강한 마감이 필요합니다. 한 번 전달되고 케이스2.
에 전시되는 핀에는 거울 연마를 안전하게 사용할 수 있습니다.
의류와 마감이 어울리는지 확인하세요. 블랙 니켈은 차콜 정장에서 거의 사라집니다. 폴리시드 실버는 밝은 회색 원단과 겹치면 흐릿해질 수 있습니다. 골드와 앤티크 골3.
드는 네이비와 블랙 위에서 선명하게 보입니다.
색상 이름이 아니라 마감 맵을 작성하세요. 각 영역(돌출부, 함몰부, 가장자리)마다 도금 색과 처리 방식을 명시하세요. 예를 들어 “돌출부: 폴리시드 골드, 함몰부: 샌4.
드블라스트 골드”처럼 적습니다. 공장에 도금 두께를 마이크론 단위로 밝혀 달라고 요청하고, 투명 보호 래커 도포 여부도 확인하세요.
마모가 많은 프로그램에는 시험 증빙을 요청하세요. 유니폼용 또는 일상 착용 핀의 경우, 공장이 도금을 검사하는 방법을 확인하세요. 도금 밀착력의 일반적인 기준은5.
ASTM B571이고, 염수 분무 내식성 기준은 ASTM B117 또는 ISO 9227입니다. “바래지 않습니다”라는 식의 표현을 받아들이는 대신 목표 결과를
문서로 합의하세요.
실제 조명에서 실물 샘플을 승인하세요. 사무실 형광등 아래와 자연광에서 팔 길이만큼 떨어뜨려 샘플을 보세요. 디지털 렌더링으로는 산화 깊이나 거울 연마 면에서 눈부6.
심이 어떻게 나타나는지 보여 줄 수 없습니다. 승인된 마감 코드를 기록하고, 샘플은 재주문 시 기준으로 보관하세요.
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라펠 핀 도금 옵션은 외관, 마모, 비용, 리드타임 면에서 어떻게 비교될까?
아래 표는 각 마감을 상대적 기준으로만 순위화합니다. 정확한 단가와 생산 시간은 크기, 수량, 도금조 일정, 포장에 따라 달라지므로 견적 요청 하면서 마감 맵을 첨부하면 확정 수
치를 받을 수 있습니다.

마감 돌출부 함몰부 처음 눈에 띄는 마모 상대 비용 일정 영향 가장 적합한 용도

폴리시드 거울처럼 밝음 같은 색, 보통 질감
처리 지문, 잔흠집, 찍힘 기준 추가 없음 굵고 단순한 시상 핀

앤티크 밝은 돌출부 어둡게 처리됨 과도한 세정 시 함몰부 어두움 감소 낮은 할증 산화 및 릴리프 연마 단계 작은 글씨, 크레스트, 유니폼 일
상 착용

블랙 니켈 어둡고 광택 있는 윤
기

어둡고 무광 또는 질
감 처리

깊은 흠집으로 더 밝은 하층 금속
노출 낮음~중간 할증 특수 도금조 일정에 따라 달라

질 수 있음 미니멀 및 테크 브랜드

듀얼 도금 색 A 색 B 색 경계에서의 번짐(생산 결함) 가장 높음 마스킹 + 두 번째 도금조 +
추가 검사 프리미엄 등급, 두 금속 엠블럼

샌드블라스트 폴리시드 또는 무광 서리 같은 질감 질감 사이에 먼지 쌓임 보통 포함 블라스팅 단계, 보통 표준 깔끔한 로고, 대비 파트너

마감의 수명을 실제로 줄이는 요인은 무엇인가?

모든 마감에서 모재는 표면보다 훨씬 오래 멀쩡하게 유지됩니다. 닳는 것은 외관이며, 이를 좌우하는 요인은 네 가지입니다. 첫 번째는 도금 두께와 전처리: 얇거나 접착이 약한 층
이 가장자리부터 먼저 벗겨집니다. 두 번째는 땀과 습기에 노출되는 것: 땀 속의 염화물이 얇은 도금을 공격하므로, 헬스 가방이나 야외 유니폼에 다는 핀이 더 빨리 노화합니다. 세
번째는 원단 및 다른 핀과의 마찰, 이는 돌출부에 먼저 영향을 줍니다. 네 번째는 보관: 서랍 안에 느슨하게 두면 핀끼리 긁히지만, 개별 포장한 핀은 공장 상태에 더 가깝게 유지됩
니다.

핀과 함께 전달할 관리 안내: 마른 극세사 천으로 닦고, 샌드블라스트 표면에는 부드러운 브러시를 사용하며, 앤티크 마감은 은 또는 황동 광택제에 절대 담그지 마세요. 그렇게 하면
디자인을 읽히게 하는 어두운 처리가 제거되기 때문입니다.
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도금 선택이 안전 규정 준수에 영향을 주는가?
옷에 다는 성인용 기업 핀의 경우 마감 선택은 주로 미적 및 내구성 결정입니다. 두 가지 상황에서는 규정 준수 결정이 됩니다.

니켈 노출. 니켈 도금과 블랙 니켈 도금에는 니켈이 들어 있습니다. EU와 영국에서는 REACH가 피부와 직접적이고 장시간 접촉하는 제품에서의 니켈 방출을 제한합니다. 이
내용은 다음 EU/UK 핀 규정 준수 체크리스트[4]에 요약되어 있습니다. 핀을 유럽에서 주얼리로 판매하거나 피부에 닿게 착용할 예정이라면 규정이 적용되는지 확인하고, 니켈 무
첨가 대안을 문의하세요.

어린이용 제품. 핀이 주로 12세 이하 어린이를 대상으로 설계되거나 마케팅된다면, 미국 법은 접근 가능한 기재의 총 납 함량을 100 ppm 이하로, 표면 코팅의 납 함량을
90 ppm 이하로 제한합니다. 이 기준은 미국 소비자제품안전위원회[5]에 따른 것입니다. 제자 시험과 어린이 제품 인증서가 필요합니다. 또한 ASTM F2923-20[6] 기
준은 어린이 주얼리 적용 범위에 핀을 명시적으로 포함합니다. 캘리포니아는 금속 함유 주얼리법[7]에 따라 자체적인 납 및 카드뮴 규정을 둡니다. 이 위험은 실제입니다. 2008년
CPSC는 라이선스 라펠 핀 리콜[8] 을 발표했는데, 이는 납 함량이 높았기 때문입니다. 공장이 “재활용 금속”이나 “에코 도금”을 광고한다면, 자신의 마케팅에서 같은 주장을
반복하기 전에 배치별 문서를 요청하세요.

자주 묻는 질문
FAQ: 골드 도금 다이 스트럭 금속은 진짜 금인가?

골드 도금은 황동, 구리, 철 같은 모재 위에 금을 얇게 전기도금한 층입니다. 일부 저렴한 마감은 금 대신 골드 톤 색을 사용합니다. 경쟁 견적이 같은 마감을 기준으로 비교되도록,
공장에 견적서에 도금에 금이 포함되는지와 마이크론 단위의 두께를 명시해 달라고 요청하세요.

FAQ: 아주 작은 글씨가 있는 핀에는 어떤 도금이 가장 좋은가?

앤티크 골드 또는 앤티크 실버입니다. 어두워진 함몰부가 돌출된 각 글자를 감싸 주어 팔 길이 거리에서도 글자가 잘 읽힙니다. 폴리시드만 적용한 마감은 글자 위로 빛을 반사하고,
블랙 니켈은 색 대비를 없애기 때문에, 둘 다 세밀한 글씨를 더 빨리 잃습니다.

FAQ: 앤티크 마감은 닳아 없어지나?

밝은 돌출부는 서서히 마모되며, 이는 앤티크 느낌에 어울립니다. 어두운 함몰부는 깊이 덕분에 보호되며, 연마 세정제나 금속 광택제 딥 처리로 문질러 내지 않는 한 대개 오래 갑니
다. 마른 천으로 닦으면 대비가 유지됩니다.
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FAQ: 블랙 니켈은 니켈 알레르기가 있는 사람에게 적합한가?

블랙 니켈에는 니켈이 들어 있습니다. 라펠 핀은 보통 피부보다는 원단에 닿지만, 주얼리 스타일로 쓰거나 피부에 직접 닿는 디자인이라면 다른 도금을 선택하거나, 공장에 니켈 무함
유 하지층과 이를 뒷받침하는 문서를 요청하세요.

FAQ: 도금 마감에 색을 더할 수 있나?

네. 스탬핑된 모재의 함몰부에 에나멜을 채울 수 있지만, 이 경우 핀은 전통적인 올메탈 제품이 아니라 에나멜을 채운 다이 스트럭 핀이 됩니다. 이때 도금은 주로 돌출된 윤곽선에서
드러납니다. 공정 비교는 저희가 작성한 다이 스트럭 핀 제조 가이드에 있습니다..

FAQ: 기존 엠블럼이나 씰의 마감을 맞출 수 있나?

공장에는 사진이 아니라 실물 샘플을 보내 도금 색과 산화 깊이를 맞출 수 있게 하세요. 디자인 자체가 다른 조직에 속한 등록 상표라면 먼저 권리를 확인하세요. 좋은 출발점은
USPTO[9] 상표 검색이 좋은 출발점입니다.

핵심 요약
마감 선택은 틈새가 아니라 핀 주문의 큰 비중에 영향을 줍니다. 전 세계 핀 버튼 시장에서 금속 핀이 차지하는 비중은 54.3%이며, 이 시장은 약 $2.8 십억 규
모입니다 (출처)
핀은 시상 중심의 판촉 채널 안에 있으며, 인지된 품질이 재주문을 이끕니다. 미국 유통업체 매출은 $26.78 십억에 도달했고, 기준 연도는 2024년으로
2.63% 상승했습니다 (출처)
산업 규모 추정치는 방법에 따라 달라지므로 참고용으로만 사용하세요. 매출 기준으로 보면 미국 판촉 제품 시장은 약 $22.4 십억이며, 기준 연도는 2026년입니
다 (출처)
어린이용 핀은 어떤 마감을 선택하든 시험을 거친 도금과 코팅이 필요합니다. 기재의 납 함량 한도는 100 ppm이고, 표면 코팅에서는 90 ppm입니다 (출처)
도금 규정 위반으로 이미 핀 리콜이 발생했습니다. CPSC는 2008년에 납이 검출된 라이선스 라펠 핀을 리콜했습니다 (출처)
핀은 아이들을 대상으로 마케팅될 경우 어린이 주얼리 안전 적용 범위에 속합니다. ASTM F2923-20 표준에는 핀이 명시적으로 포함되어 있습니다 (출처)

결론
올바른 마감은 렌더링에서 가장 좋아 보이는 것이 아니라, 한 해 동안 실제 마모를 겪은 뒤에도 디자인을 읽을 수 있게 유지하는 마감입니다. 가독성과 일상 착용이 중요하다면 앤티
크를 선택하세요. 착용보다 전시되는 굵은 핀에는 폴리시드가 적합합니다. 절제된 브랜딩과 단순한 형태에는 블랙 니켈을 쓰세요. 두 금속 색이 의미를 전달하고 예산이 추가 공정을
허용하는 프로그램에만 듀얼 도금을 사용하세요. 색 없이 대비가 필요할 때는 위의 어떤 마감과도 샌드블라스트를 함께 쓰세요. 선택 내용은 영역별 마감 맵으로 적어 두고, 실물 샘
플을 승인한 뒤 재주문을 위해 그 샘플을 보관하세요.

마감 맵이 준비되면 전체 사양으로 정리하세요. 이때는 우리의 공장 직영 맞춤형 다이 스트럭 핀가이드를 참고해 전체 사양으로 정리하고, 견적을 요청하여 디자인에 맞는 정확한 가
격과 생산 기간을 확인하세요.
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