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Details
 

맞춤 금속 전사 스티커는 투명 정렬 필름에 얹혀 있고 감압식 접착제로 뒷면이 처리된 얇은 전기주조 니켈 로고입니다. 깨끗하고 매끄러운 표면에 로고를 눌러 붙인 뒤 필름을 벗
겨 냅니다. 금속 선만 남고 배경이나 눈에 띄는 스티커 가장자리는 없습니다. 프로젝트의 두께, 마감, 접착제 등급, MOQ와 리드타임은 견적과 샘플 단계에서 확인합니다.

누가 어떤 제품에 금속 전사 로고를 사용하나요? ↑
이 제품의 구매자 대부분은 이미 검색할 용어를 알고 있습니다. 향수, 화장품, 선물 상자, 소형 가전, 소비자 전자제품 및 음료 용기 회사의 브랜드 관리자, 패키지 엔지니어, 구매
담당자입니다. 이들은 라벨이 아니라 일체형 금속 부품처럼 보이는 로고를 원합니다. 공급업체 사양은 구조를 2개 층, 즉 단단한 금속 로고타입과 정렬에만 사용하고 부착 후 제거하
는 투명한 "기준 마스크"로 설명합니다 Qianxi 전주성형 스티커 사양[1]. 이 구매자들은 니켈인지 금속박인지, 어떤 접착제를 쓰는지, 두께는 얼마인지, 병의 어깨 곡면을 따라
가는지, 최소 주문 수량은 얼마인지 등 기술적인 질문을 합니다.

두 번째 집단은 다르게 검색합니다. 미국의 소규모 사업체, 차량·매장 간판 브랜드, 독립 창작자들은 흔히 “금속 전사 데칼”을 찾습니다. 이들은 인쇄소의 크롬 또는 금색 비닐을
비교합니다. 그 비닐은 금속처럼 보이지만 니켈이 아니므로, 이 페이지는 두 가지를 섞지 않고 별도의 옵션으로 다룹니다. 소량 생산이라면 디자인을 승인하기 전에 선택한 소재가 곡
면 부품과 각진 모서리에 어떻게 전사되는지 확인하십시오.



금속 로고 주문이 실패하는 이유와 예방법은 무엇인가요? ↑
문제는 용어입니다. 구매자는 "크롬", "금속박", "메탈릭 잉크", "금속 전사"를 혼용하지만, 각각 다른 공정입니다. 은색 스티커는 메탈릭 잉크 인쇄, 금속 증착 표면재 사용 또
는 가열 다이로 금속박을 스탬핑하여 만들 수 있습니다. 스탬핑 금속박은 위에 보호층 없이 최상면에 놓이므로 라미네이트 인쇄물보다 열쇠고리나 배송 상자와의 마찰에 더 빨리 긁힙
니다 4OVER4 은색 스티커 가이드[3]. 잘못된 공정을 주문하면 로고가 밋밋하게 도착합니다.

생산 전 전사와 접착력을 확인하십시오. 투명 전사 필름이 받침지를 찢거나 접착제를 손상시키지 않고 모든 디테일을 떼어 내는지 확인하십시오. 실제 부품에서 가장자리가 들뜨는지
점검하고, 접착제가 표면에 맞는지 확인하며, 곡면에서 금속의 스프링백을 평가하십시오. 이 점검 항목을 샘플 승인에 포함하십시오.

해결책은 가격 협상 전에 공정을 확정하는 것입니다. 니켈 전주성형을 확인하고, 기재와 사용 환경을 정의하며, 실제 부품에서 실물 샘플을 승인하고, 측정 가능한 검사 기준으로 양
산품을 인수해야 합니다. 이 페이지의 나머지 내용은 이 순서를 따릅니다.
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맞춤형 금속 전사 스티커란 정확히 무엇인가요? ↑
금속 전사 스티커는 인쇄 필름에서 절단한 것이 아니라 전주성형 또는 전기도금으로 쌓아 만든 니켈 로고입니다. 로고 뒷면에는 아크릴 감압 접착제가 있으며 투명 전사 필름에 부착
되어 제공됩니다. 금속인 부분은 획뿐이므로 필름을 제거하면 로고 주위에 아무것도 남지 않습니다. 한 공급업체는 이를 3D 엠보싱 금속 전사 스티커로, 내구성 있는 니켈 금속박
을 사용하고 3M 접착제를 적용한 제품이라고 설명합니다 Cusmytrims 금속 스티커 페이지[6]. 관련 공정으로는 스테인리스강을 에칭한 뒤 니켈과 크롬을 도금하는 방법이
있습니다. 공개된 단계는 연마, 탈지, 노광, 도금, 접착, 멤브레인 교체, 검사, 절단 및 포장으로 이어집니다 4customize 공정 개요[7]. 어느 공정에도 ISO 또는
ASTM 제품 표준은 없습니다. 아래 수치는 업계 표준이 아니라 공급업체 사양입니다.



사양 참고 정보 및 점검 사항 귀하의 프로젝트
재질 100% 순수 니켈(Qianxi), 니켈 금속박(Cusmytrims) 견적서에서 니켈 구조 확인

두께 0.1–0.15 mm 표준(Qianxi), 완제품 약 0.16 mm(Cusmytrims), 0.045–0.12 mm
(JTT 재질 가이드[8]) 승인된 샘플에서 측정 및 기록

접착제 "강력한 3M 접착제"(Qianxi), 3M 467/7533(Cusmytrims) 견적서에 접착제 모델 명시
최소 주문 수량 견적 단계에서 최소 수량을 확인하십시오. 견적 필요
생산 기간 샘플 및 양산 일정을 확인하십시오. 견적 필요
색상 제한 그라데이션 불가, 로고당 최대 가지 색상 (CMYK Printed[9]) 파일 프리플라이트에서 검토

공개된 공급사의 두께 범위는 서로 다릅니다. 참고 수치를 프로젝트 사양으로 취급하지 말고 승인된 샘플에서 두께를 확인하십시오. 색상 한계는 아트워크 결정에 가장 큰 영향을 줍
니다. 전기주조 로고는 자유로운 Pantone 매칭 대신 기성 니켈 마감 색상을 사용하므로, 풀컬러 또는 그라데이션 아트워크는 대신 인쇄 옵션에 맞춰야 합니다.

크기 및 가독성

미세한 선에서 전기주조의 수익성이 좌우됩니다. 주문 전 최소 안정 선 폭은 엔지니어링팀이 확인해야 하며, 지나치게 가는 선은 생산 가능한 폭으로 두꺼워지고 구매자는 실제 부품
으로 승인해야 합니다. 이 내용은 Taizhida 엔지니어링 노트[10]에 나와 있습니다. 한 금속 전사 사양 페이지는 3 mm (0.12 in) 최소 글꼴 높이를 정해 둡니다. 이
를 니켈 한계가 아니라 시작 점검 기준으로 보십시오. 작은 글씨는 전사 작업도 더 어렵게 만듭니다. 각 작은 글자가 받침지에서 깔끔하게 떨어지는지 확인하십시오. 글자 안쪽의 빈
공간, 점, 떨어진 악센트는 각각 별도의 금속 조각이 되므로, 필름과 접착제가 이 조각 하나하나를 붙잡아야 합니다.

표면 마감 및 접착 뒷면

공급업체는 밝은 은색, 금색, 로즈 골드, 무광 및 브러시드 마감을 제공합니다. 메탈릭 광택은 CMYK 교정지로 재현할 수 없으므로 실물 스와치에서 색상을 승인하십시오. 접착
제는 보통 3M 467 등급의 아크릴계입니다. 한 공급업체는 3M 467/7533에 대해 약 150°C의 내열성을 광고합니다 (Cusmytrims). 이 주장은 마케팅 문
구가 아니라 접착제 자체의 기술 데이터 시트와 대조해야 합니다. 데이터 시트 값은 아래에 요약되어 있습니다.



3M 467MP 특성 공개된 대표값 조건 및 출처
총 테이프 두께 0.06 mm ASTM D3652; 3M TDS 기술 데이터 시트, 2024월[11]

90° 박리, 스테인리스강 10 N/cm 22°C, 72 h 유지, ASTM D3330
물 침지 100 h 후 박리 9.5 N/cm 22°C, 스테인리스강; 3M TDS 기술 데이터 시트, 2024월[12]

습도 7 후 박리 11.9 N/cm 32°C / 90% RH, 스테인리스강
UV 노출 후 박리 11.4 N/cm 2,000 h, ASTM G154 Cycle 1
내열성 단기 204°C, 장기 149°C 수분~수시간 대 수일~수주
부착 온도 이상적 21–38°C, 10°C 미만 금지 3M 데이터 시트, 2022월[13]

3M은 이 값들이 대표값이며 "사양 용도로 사용해서는 안 된다"고 명시합니다. 이는 귀사 제품의 완성된 니켈 로고가 아니라 스테인리스강 위 테이프를 설명합니다. 박리 강도도
기재에 따라 크게 달라집니다. 3M 성능 시트에는 스테인리스강 약 10 N/cm, 알루미늄 약 7 N/cm, ABS는 약 2.4 N/cm만 기재되어 있습니다 3M
467MP 기재 데이터[14]. 따라서 저표면에너지 플라스틱과 분체 도장은 별도 시험이 필요합니다. 2022 시트는 이 테이프가 명판 업계에서 사용되며 UL 및 AGA 인정을
받았다고도 밝힙니다. 이 인정은 테이프 구성품에 적용되며, 이를 사용한 모든 니켈 라벨에 적용되는 것은 아닙니다.

금속 전사 로고의 사양 지정, 승인 및 부착 방법 ↑

단계 1: 요구사항 확정

기재, 곡률, 실내 또는 실외 사용, 최고 온도, 세척 방법 및 피부 접촉 여부를 기록하십시오. 금속 전사는 압력으로 냉간 부착합니다. 직물에 열프레스로 부착해서는 안 되며, 의류
에는 크롬 열전사 필름이 필요합니다. 이 라벨에 대한 공개된 식기세척기 사이클 데이터는 없으며, 3M의 물 수치는 정적 침지에서 나온 값입니다. 사이클 시험을 주문서에 명시하
지 않는 한 음료 용기에는 "손세척"을 지정하십시오.

규정 준수는 사용 사례에 따라 달라집니다. 라벨이 EU 시장에 출시되는 전기 또는 전자 장비에 부착되면 RoHS가 적용됩니다 EU RoHS 지침 2011/65[15]. 직접적
이고 장기간의 피부 접촉용 제품은 EN 1811에 따라 시험했을 때 매주 니켈을 0.5 µg/cm² 이상 방출해서는 안 됩니다 REACH 부속서 XVII, 항목 27[16]. 선
물 상자 또는 가전 패널의 라벨이 자동으로 이 제한을 받는 것은 아닙니다. 로고에 안전 정보가 포함된 경우, UL 969 Edition 6, 28월 2025일 발행본은 영구 명판
및 표지를 다룹니다 UL 969 Ed. 6 (ANSI)[17]. 이 경우 전체 구조를 의도된 표면에서 평가해야 합니다.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02011L0065-20160715
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006R1907
https://webstore.ansi.org/standards/ul/ul969ed2025


단계 2: 아트워크 파일 프리플라이트

글꼴을 외곽선으로 변환한 벡터 아트워크(AI, EPS, PDF 또는 CDR)를 제공하십시오. 치수는 밀리미터 단위로 명시하고, 각 요소의 마감을 표시하며, Pantone 참조
는 방향 지시용으로만 제공하십시오. 비트맵은 참고 이미지이며 생산용 파일이 아닙니다. 생산 전 교정본에서 치수를 확정하십시오.

단계 3: 샘플 후 생산

제작 순서는 엔지니어링 도면, 필름 또는 마스크, 전기주조 또는 에칭, 표면 마감, 접착제 라미네이션, 전사 필름 교체, 낱개 또는 시트 단위 절단입니다. 두꺼운 돌출 로고에는 베
이스 플레이트가 약 0.2 mm (Cusmytrims)를 갖춘 하드웨어 금형 세트가 필요하며, 이는 첫 주문의 범위를 넓힙니다. 도금에는 화학 약품이 쓰이고 폐수가 발생하므
로 배출 허가를 보유한 공장에서 진행해야 합니다. 프로젝트의 샘플 일정, 금형 필요 여부, 양산 리드타임은 견적서에 나와 있으며 샘플을 승인한 뒤 확정됩니다.



단계 4: 측정 가능한 검사 기준으로 양산품 인수

검사 항목 방법 인수 기준
치수 샘플링한 조각을 캘리퍼스로 측정 서명된 교정본의 밀리미터 값
두께 배치별 마이크로미터 측정 승인된 샘플에 기록된 값
필름 이형 샘플 조각을 시험 패널에 전사 모든 획이 전사되고 이형지에는 아무것도 남지 않음

접착력 실제 기재에 부착하고 접착제 TDS에 따른 시간 동안 유지한 뒤 박리하여
관찰 샘플링 시 합의한 거동, ASTM D3330은 테이프 시험법이지 라벨 사양이 아님

마감 및 색상 같은 조명 아래 나란히 비교 화면 또는 CMYK 교정지가 아닌 서명된 실물 샘플

버, 접착제 넘침, 금속 획을 손상시키는 다이컷도 외관 검사에 포함해야 합니다. 염수 분무, 마모 또는 알코올 문지름 시험은 구매 주문서에 명시된 경우에만 수행합니다. 납품물에는
승인된 아트워크, 재질 및 접착제 모델, 배치 사진, 측정 두께가 포함되어야 합니다. UL, REACH 또는 RoHS 문서는 해당 배치의 보고서 번호와 함께 제공될 때만 납품된
것으로 간주하십시오.

단계 5: 현장 부착

공급업체가 공개한 냉간 부착 방법을 따르고 로고를 가열하지 마십시오.

중성 세정제로 표면을 닦고 완전히 건조시키십시오. 유리에는 이소프로필알코올이 적합하며 암모니아계 유리 세정제는 피하십시오.1.
위의 3M 지침에 따라 표면 온도가 21°C와 38°C 사이일 때 작업하고, 절대로 10°C 미만에서 작업하지 마십시오.2.
로고가 붙은 투명 필름을 이형지에서 벗긴 뒤, 필름을 가이드로 사용해 정렬하십시오.3.
공기를 밀어내도록 스퀴지로 중앙에서 바깥쪽으로 누르십시오.4.
필름 위를 단단히 문지른 뒤 로고가 함께 들리지 않도록 날카로운 각도로 천천히 제거하십시오 JTT 부착 팁[18].5.
가는 획을 다시 눌러 준 뒤, 하중이나 세척 전에 접착제가 결합력을 형성하도록 기다리십시오. 시간은 접착제 TDS를 따르십시오.6.

제품과 예산에 맞는 메탈릭 옵션은 무엇인가요? ↑

옵션 구조 장점 제한 사항 적합한 용도

전주성형 니켈 전사 단단한 니켈 획, 아크릴 접착제, 투명 필
름

진짜 금속, 배경 없음, 완만한
곡면에 밀착 그라데이션 불가, 색상 수 제한 향수, 화장품, 선물 상자, 전자제

품



금속박 전사 전사층 또는 UV층 위 메탈릭 금속박 밝은 금속 외관 시간 경과에 따른 퇴색 및 변형 가능 프로모션, 계절성 패키지

크롬 또는 메탈릭 비닐 금속 증착 필름 또는 메탈릭 잉크, 다이
컷 풀컬러, 세밀한 글자 금속처럼 보이지만 금속은 아님 노트북, 프로모션, 단기 차량 데칼

UV DTF 전사 UV 인쇄 풀컬러 전사 정확한 색상 및 작은 글자 금속 두께 또는 거울 마감 없음 병 및 상자 라벨
에칭 강판 또는 양극산화 알루
미늄 판 에칭 또는 양극산화 판 산업 및 실외 내구성 단단하고 무거우며 프로젝트별 가격 장비 명판

내구성 주장에도 같은 주의가 필요합니다. 한 공급업체는 니켈 전사는 "변형되거나 퇴색하지 않는다"고 하고, 금색 금속박 전사는 "시간이 지나면 퇴색 및 변형되기 쉽다"고 설명합
니다 Golden Mouth 금속박 대 니켈[20]. 미러 및 브러시드 메탈릭 비닐은 실외 UV 노출 3–5 및 사용 온도 −20°C~+80°C로 평가됩니다
StickerNation 메탈릭 사양[21]. 필름 제조업체는 메탈릭 색상을 표준 색상보다 낮게 평가합니다. 수직 노출에서 ORACAL 651 메탈릭은 4, 표준 색상은 6로 평
가됩니다 ORAFOL 데이터에 관한 Hoosier Decal[22]. 이 수치 중 어느 것도 니켈 라벨의 독립적인 수명 시험이 아니므로, 자체 부품에서 검증하십시오.

시장 맥락에서 한 분석가는 금속 데칼 시장을 USD 1.3 십억, 2025 기준으로 평가하고, 2036까지 3.6%의 연간 성장으로 USD 2.0 십억에 이를 것으로 전망합
니다 FMI 금속 데칼 보고서[23]. 다른 보고서는 같은 범주를 USD 3.12 십억, 2026 기준으로 봅니다 (Packaging Market Insights). 두 보고서는 시
장을 다르게 정의하므로, 어느 수치도 금속 전사 스티커만을 측정하지 않습니다.

견적 요청에 포함할 사항

벡터 아트워크, 밀리미터 단위의 목표 크기, 수량 구간, 요소별 마감, 그리고 기판의 사진 또는 샘플을 보내 주십시오. 사용 환경(열, 세탁, 옥외 노출, 피부 접촉)을 추가하고, 선
호하는 접착제 등급과 보고서 번호가 포함된 필요한 인증 문서도 함께 알려 주십시오. 포장 방식도 명시하십시오. 전사물은 눌림에 약합니다. 접지 없이 경질 판지 사이에 평평한 상
태로 포장해 달라고 요청하십시오. 재주문의 경우 서명된 샘플, 접착제 모델, 배치 사진을 보관해 두어 다음 생산분이 첫 생산분과 일치하도록 하십시오.

금속 로고 구매자를 위한 핵심 요점 ↑
진짜 금속 전사는 인쇄 은색이 아닌 얇은 니켈입니다 — 한 공급업체 재질 매트릭스에서 0.045–0.12 mm (출처)
접착제 데이터는 사양 한계가 아닌 대표값입니다 — 스테인리스강에서 10 N/cm, 90° 박리, 22°C (출처)
플라스틱 하우징은 별도 접착 시험이 필요합니다 — ABS에서 약 2.4 N/cm, 스테인리스강에서 약 10 N/cm (출처)
메탈릭 비닐은 표준 색상보다 더 빨리 노화됩니다 — ORACAL 651 메탈릭 4, 표준 색상은 6 (출처)
피부 접촉 제품에는 EU 니켈 방출 제한이 적용됩니다 — 매주 0.5 µg/cm² (출처)
금속 데칼 시장은 크지는 않지만 성장 중입니다 — USD 1.3 십억, 2025, 3.6% CAGR, 2026–2036 (출처)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006R1907


제품에 진짜 금속 로고를 적용할 준비가 되셨나요? ↑
금속 전사 로고는 가격을 정하기 전에 공정, 기판, 접착제가 확정되고, 서명된 실물 샘플에 대해 양산이 승인될 때 성공적으로 진행됩니다. 실제 니켈 소재, 깔끔하고 가장자리가 없
는 외관, 완만한 곡면에 대한 우수한 내성을 기대할 수 있습니다. 그라데이션, 무제한 색상, 검증되지 않은 식기세척기 내구성 주장은 기대하지 마십시오. 로고 견적은 실제 아트워크
와 부품을 기준으로 산출되며, 두께, 마감, 접착제 모델, MOQ, 리드타임은 서면으로 명시됩니다. 견적과 실물 샘플을 요청하시려면 벡터 아트워크, 밀리미터 단위의 목표 크기,
기판, 수량을 보내 주십시오.
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